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Descrizione

Tecsit ECT € un impermeabilizzante epossi-cementizio tixotropico tricomponente, a base di speciali resine
epossidiche, leganti cementizi ed aggregati che lo rendono un prodotto di ottima resistenza all’acqua in
pressione, al continuo contatto con umidita o venute d’acqua e ai sali. Tecsit ECT realizza un rivestimento
impgrmeabile alla spinta idraulica positiva ed & ideale nella preparazione e nel risanamento di supporti
umidi.

Campi di applicazione

Strutture in calcestruzzo ammalorato;

Pavimenti e pareti in calcestruzzo prove di barriera al vapore;

Rasatura turapori per la regolarizzazione delle microvaiolature del calcestruzzo;
Riempimento di fughe di tutti i materiali da costruzione;

Rasatura pavimento balconi, come strato impermeabile ed antigelo;

Come promotore di adesione per rivestimenti autolivellanti cementizi;
Trattamento per umidita presente in murature umide;

Risanamento e protezione di supporti umidi e con risalita di umidita;

Dati prodotto

Base

Rapporto di catalisi Tricomponente
Rapporto di miscelazione 50:25:25
Composizione Resine epossidiche + leganti cementizi
Aspetto (A) liguido
(B) liquido
(C) polvere
Peso specifico (A) 112 kg/It
(B) 1,01 kg/It
© -

Residuo secco -

Diluizione Acqua (10%)

Pot Life 40 min

Consumo

0,2 - 0,5 kg/mg (per mano)

0,5 - 0,8 kg/mqg (minimo consigliato)

Consolidante 2,0 kg/mq (per mm di spessore)

Questo consumo € basato su un applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali,
una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidita e metodi di applicazione, possono
alterare il consumo del prodotto.

Colori

Tecsit ECT & disponibile in colore:
. Grigio

Confezioni

Tecsit ECT & disponibile in confezioni da:
« 200kg (10 + 5+ 5)

Conservazione

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e
lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare
riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e
sull'etichetta presente sulla confezione.
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Dati tecnici

Adesione al CLS

Adesione su CLS umido

Resistenza a compressione

Resistenza flesso-trazione

Modulo elastico a compressione

Impermeabilita all'acqua

Permeabilita al vapore acqueo

Reazione al fuoco

Resistenza alla spinta idraulica positiva

Resistenza alla spinta idraulica negativa

Resistenza alla carbonatazione
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2,65 MPa

>1,5 N/mm?

40 MPa

10 Mpa

21 Gpa

W < 01kg/mq x h 05

Classe | -So<5m

B Si

Nessuna permeazione (500 kPa / 72h)
Nessuna permeazione (250 kPa / 72h)

Sd >500m
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UNI'EN 1542

UNI EN 13578

UNI EN 12190

UNI EN 196

UNI EN 13412

UNI EN 1062-3

UNI EN 1062-3

UNI EN 13501-1

UNI EN 12390-8

UNI EN 8298-8

UNI EN 1062-6
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Modalita di applicazione

Superfici compatibili

Preparazione del supporto

Preparazione prodotto

Applicazione prodotto

Prodotti compatibili

Tempo di attesa

Pulizia attrezzature
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« Supporti porosi;

. Calcestruzzo;

« Calcestruzzo sdrucciolevole;

« Calcestruzzo umido;

. Pavimentazioni industriali;

« Ceramica;

La preparazione del supporto € essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve
essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere,
grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che puo in qualche modo intaccare
'adesione della membrana. Una lieve umidita di superficie & tollerata, mentre eventuali ristagni d’acqua
non lo sono.

. Supporti in CLS, massetti cementizi: in funzione al tipo di supporto occorre preparare adeguatamente
le superfici mediante sabbiatura, pallinatura, scarifica meccanica, bocciardatura o altro metodo da
valutarsi in base al caso specifico. Eventuali avvallamenti, buche o crepe devono essere ripristinate
preventivamente o con prodotti idonei (Tecsit Polyjoint MM o Tecsit Epiconcrete), o vista la natura del
prodotto con lo stesso, avendo cura di distribuirlo in maniera omogenea e uniforme.

. Supporto in ceramica: i pavimenti ed i rivestimenti esistenti in ceramica, grés, klinker, ecc.. devono
essere ben aderenti al supporto ed esenti da sostanze che possono compromettere I'adesione, come
grassi, oli, cere, vernici, ecc.. eseguire un idoneo ciclo di carteggiatura (questo facilitera 'adesione del
sistema al supporto).

Prima della posa del sistema, prestare particolare attenzione ai giunti di dilatazione, ai raccordi tra
superfici orizzontali e verticali che devono essere opportunamente trattati con sigillante poliuretanico a
medio modulo (Tecsit Polyjoint MM).

Mescolare il componente Tecsit ECT parte A per qualche minuto.

Mescolare il componente Tecsit ECT parte B (catalizzatore) per qualche minuto.

Versare il componente B nel recipiente del componente A e continuare a miscelare sino a completa
omogeneizzazione. Aggiungere il componente C (polveri) e miscelare ulteriormente per circa 2 minuti.
Evitare tempi di miscelazione eccessivi per ridurre la quantita d’aria inglobata.

Tecsit ECT deve essere miscelato con miscelatore meccanico a bassa velocita. (trapano e agitatore con
velocita 300 / 400 giri al minuto)

Il prodotto si applica con tecniche convenzionali: rullo o spatola.
Dopo avere preparato il supporto, procedere con l'applicazione di Tecsit ECT in maniera uniforme in uno
strato.

« Tecsit Chemicoat

« Tecsit Covacril

« Tecsit Decor Style

« Tecsit Dissipav

« Tecsit Epocem 3000 SB
« Tecsit Epolack 2900 AB
« Tecsit Epolack 2900 WB
« Tecsit Poliu HS 100
. Tecsit Poliu Pav 66
« Tecsit Poly Acqua
« Tecsit Pro
« Tecsit Pro Detall
« Tecsit Pro Extra
« Tecsit Protex Mar

16 h
8h +10°C /50 % U.R.
4 h +20°C /50 % UR.
05h

+5°C /50 % UR.

+30°C/ 50 % UR.

Nota: tali tempistiche sono approssimative e possono essere influenzate da cambiamenti delle condizioni
ambientali, specialmente temperatura ed umidita.

Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo 'uso con acqua. Il prodotto indurito
puO essere rimosso solo meccanicamente.
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Avvertenze

Misure di sicurezza

Note legali
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« Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C;

« Non applicare il prodotto a temperature superiori i 35°C;

« Non applicare se sul supporto e presente acqua stagnante;
« Non diluire il prodotto con solventi non idonei;

« Non applicare se il tempo minaccia pioggia;

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici,
I'utilizzatore deve far riferimento alla pit recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici
ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nel’lambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono
da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni
pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso & tenuto a stabilire se esso sia o
meno adatto allimpiego previsto, e comungue, si assume ogni responsabilita che possa derivare dal suo
uso. Fare sempre riferimento all’'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito
www.tecsitsystem.com.



